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 آشنايی با انواع روشهای جوشکاریـ اطلاعات عمومی 
 و مواد مصرفی هر روش  

 

 

FCAW 
 

 (   FCAWروش جوشکاري با سيم جوش توپودري ) 
 

قوس الکتـريک بوده و بواسطـه ذوب سيـم توپـودري تحـت پوشش گاز محافـــ  های جوشکاری با    روشيکی از  اين تکنيک  
Ar-CO2    و ياCO2     و يا بـدون گاز محافـ  خارجی انجـام مي شـود . با تغيير در نـوع و درصد پــودر درون ايــن سيمهـــا

 تغييـــــرات اساســـــي در آنـــــاليز شـــــيميايي و درنتيجــــــه خــــــواـ متالــــــور يکي و مکـــــانيکي جــــــوش حــــــاص  
 و يــا جــوش توپــودری م ــرو    , Dual-Shielded  Inner-Shield ,  Open Arcمـــی گـــردد. ايـــن روش بـــا نـــامهاي

م رو  است  سيم توپودری بـــه روش جـــوش زيـــر پــودری  FIFO Technologyمي باشد. در يک نوع خاـ نيز که به 
  مــی شــود . در ايــن روش ســيم جـــوش توســـط يــک جوشکاری می گردد . در واقع فلاکس جوشـکاری جايگـزيـن گازمحـافـ

  (بـه حـوضچـه جـوش وارد مـی شـود .  Wire Feederدستگاه تغذيه کننده)  
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 


